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Результаты проведения инструментального контроля. 

 

Замеры толщины стенок трубопроводов при ультразвуковом обследовании трубопроводов 

производились согласно схеме. 

 

Рис. 1 Схемы толщинометрии элементов трубопровода 
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Результаты УЗ толщинометрии трубопровода. Тепловые сети котельная №2. 

ТК20 – ТК25 

 

Измерения выполнялись в соответствии со схемами толщинометрии элементов. 

 

Номер ТК 
Наименован

ие элемента 

Точка 

измере

ния 

Толщина 

номинал

ьная, мм 

Толщин

а 

фактиче

ская, мм 

Утоне

ние, 

мм 

Утонение, % 

ТК20-ТК25 

котельной №2 

(ЦОК) 

Труба  

Ду 273 

1 6,0 4,0 2 33 

2 6,0 4,0 2 33 

3 6,0 4,1 1,9 32 

4 6,0 4,1 1,9 32 

Труба 

Ду273 

1 6,0 3,8 2,2 37 

2 6,0 4,0 2,0 33 

3 6,0 3,6 2,4 40 

4 6,0 4,1 1,9 32 
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Результаты УЗ толщинометрии трубопровода. Тепловые сети котельная №1 

ул. Крымская 

 

Измерения выполнялись в соответствии со схемами толщинометрии элементов. 

 

 

 

Номер ТК 
Наименован

ие элемента 

Точка 

измерения 

Толщина 

номинальная, 

мм 

Толщина 

фактическая, 

мм 

Утонение, 

мм 

Утонение, 

% 

ул. 

Крымская  

д.22 – д.4а 

Труба Д219 

1 6,0 4,1 1,9 32 

2 6,0 3,2 2,8 47 

3 6,0 3,6 2,4 40 

4 6,0 4,0 2,0 33 

Труба Д159 

1 6,0 3,7 2,3 38 

2 6,0 3,8 2,2 37 

3 6,0 3,6 2,4 40 

4 6,0 3,6 2,4 40 
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Результаты УЗ толщинометрии трубопровода. Тепловые сети котельная №2 

ул. Севастопольская, пер. Уральский, ул. Песчаная 

 

Измерения выполнялись в соответствии со схемами толщинометрии элементов. 

 

 

 

 

 

 

 

Номер ТК 

Наименов

ание 

элемента 

Точка 

измере

ния 

Толщина 

номинал

ьная, мм 

Толщин

а 

фактиче

ская, мм 

Утоне

ние, 

мм 

Утонение, % 

ул. 

Севастопольская 

д.92 до дамбы 

обвалования  

Труба 

Д114 

1 4,0 2,0 2,0 50 

2 4,0 1,7 2,3 57 

3 4,0 1,7 2,3 57 

4 4,0 1.5 2,5 62 

 

Труба 

Д159 

1 4,0 2,0 2,0 50 

2 4,0 1,9 2,1 53 

3 4,0 2,3 1,7 42 

4 4,0 2,0 2,0 50 

пер. Уральский 

д.4 – д.16 

Труба 

Д89 

1 4,0 2,1  1,9 47 

2 4,0 2,1 1,9 47 

3 4,0 2,7 1,3 32 

4 4,0 1,5 2,5 62 

Труба 

Д89 

1 4,0 2,2 1,8 45 

2 4,0 2,6 1,4 35 

3 4,0 2,1 1,9 47 

4 4,0 2,7 1,3 32 

ул. Песчаная д.4 

до основной 

трассы 

Труба 

Д76 

1 3,5 2,1 1,4 40 

2 3,5 2,3 1,2 34 

3 3,5 2,3 1,2 34 

4 3,5 2,3 1,2 34 

Труба 

Д76 

1 3,5 2,0 1,5 43 

2 3,5 2,4 1,1 31 

3 3,5 2,4 1,1 31 

4 3,5 2,0 1,5 43 
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Результаты УЗ толщинометрии трубопровода. 

Тепловые сети котельная №5 мкр. Газовиков 

 

Измерения выполнялись в соответствии со схемами толщинометрии элементов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер ТК 

Наименов

ание 

элемента 

Точка 

измере

ния 

Толщина 

номинал

ьная, мм 

Толщин

а 

фактиче

ская, мм 

Утоне

ние, 

мм 

Утонение, % 

мкр. Газовиков 

д.16 – д.19а 

Труба 

Д89 

1 3,5 2,0 1,5 43 

2 3,5 2,2 1,3 37 

3 3,5 2,3 1,2 34 

4 3,5 2,3 1,2 34 

Труба 

Д89 

1 3,5 2,0 1,5 43 

2 3,5 2,4 1,1 31 

3 3,5 2,4 1,1 31 

4 3,5 2,4 1,1 31 

мкр. Газовиков 

д.7 – 1а 

Труба 

Д108 

1 6,0 4,0 2,0 33 

2 6,0 4,0 2,0 33 

3 6,0 3,6 2,4 40 

4 6,0 4,1 1,9 32 

Труба 

Д108 

1 6,0 3,7 2,3 38 

2 6,0 4,1 1,9 32 

3 6,0 4,0 2,0 33 

4 6,0 4,1 1,5 43 

мкр. Газовиков 

д.17 – д.19 

Труба 

Д108 

1 3,5 2,0 1,1 31 

2 3,5 2,0 1,5 43 

3 3,5 2,3 1,2 34 

4 3,5 2,3 1,2 34 

Труба 

Д108 

1 3,5 2,0 1,5 43 

2 3,5 2,4 1,1 31 

3 3,5 2,4 1,1 31 

4 3,5 2,4 1,1 31 
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Результаты УЗ толщинометрии трубопровода. 

Тепловые сети котельная №3 ул.Пионеров 

 

Измерения выполнялись в соответствии со схемами толщинометрии элементов. 

 

 

Номер ТК 
Наименование 

элемента 

Точка 

измерен

ия 

Толщина 

номиналь

ная, мм 

Толщина 

фактическа, 

мм 

Утонени

е, мм 

Утонение, 

% 

Ул. Пионеров 

1-3 

Труба Д89 

1 3,5 2,4 1,1 31 

2 3,5 2,2 1,3 37 

3 3,5 2,3 1,2 34 

4 3,5 2,3 1,2 34 

Труба Д89 

1 3,5 2,2 1,3 37 

2 3,5 2,4 1,1 31 

3 3,5 2,4 1,1 31 

4 3,5 2,4 1,1 31 

ул. Пионеров 

2-4 

 

Труба Д89 

1 3,5 2,3 1,2 34 

2 3,5 2,2 1,3 37 

3 3,5 2,4 1,1 31 

4 3,5 2,4 1,1 31 

 

Труба Д89 

1 3,5 2,1 1,4 40 

2 3,5 2,1 1,4 40 

3 3,5 2,2 1,3 37 

4 3,5 2,4 1,1 31 


